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RESUMO  
 
Introdução: A catálise impulsionada por materiais semicondutores vem sendo estudada          
desde 1970. Esta tem elevado valor, pois pós-cerâmicos podem agir na fotodegradação de             
corantes diversos, como também, tóxicos ambientalmente. Destaca-se que os resquícios          
das atividades industriais causam sérios danos ao meio ambiente, em especial, aos corpos             
aquáticos. Efluentes rejeitados pelas indústrias têxteis possuem grandes cargas de          
compostos orgânicos eminentemente tóxicos. Objetivo: Neste sentido, o projeto visa um           
estudo acerca destas propriedades voltadas para os molibdatos (xMoO¬4) com o objetivo de             
fotodegradar os compostos orgânicos do grupo das fluoronas – rodamina b, assim como             
uma rota de obtenção, acessível experimentalmente, seguindo estudos e utilizando o           
método co-precipitação assistido pelo sistema hidrotermal convencional à baixas         
temperaturas e em pouco tempo. Materiais e Métodos: As sínteses foram feitas            
utilizando-se do precursor molibdato de sódio di-hidratado (Na2MoO4.2H2O) e os variantes:           
nitrato de cálcio tetra-hidratado (Ca(NO3)2.4H2O); nitrato de chumbo (Pb(NO3)2) e o nitrato            
de bário (Ba(NO3)2), em solução aquosa, adicionando na solução 5 mL de hidróxido de              
amônio (NH4OH), agitados por 25min, e levados à estufa por 60min em 180ºC,             
posteriormente lavados com água deionizada e secos por mais 60min na estufa, assim os              
catalisadores foram obtidos. Resultados: Além do CaMoO4, foram sintetizados         
Ca(x-1)Pb(x)MoO4 e Ca(x-1)Ba(x)MoO4, visando comparar suas propriedades fotocalíticas.        
As amostras foram solubilizadas em materiais polares e apolares, no intuito de verificar os              
seus espectros de absorção em um espectrofotômetro. Com base nos testes, os resultados             
para os materiais foram bastante promissores, onde apresentaram propriedades         
fotocatalíticas e que, a depender da concentração de íons dopantes, como bário,            
tornaram-se mais afetivos. Considerações Finais: Concluiu-se, com base nos testes, que           
os materiais apresentam propriedades fotocatalíticas e que, a depender da concentração de            
íons dopantes, como bário, tornam-se mais afetivos. Contundo, necessita-se de mais testes            
para que mais características destes compostos sejam mais bem estudadas.  
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